
屋外軒裏ボード撤去作業時の 
アスベスト飛散量の測定 





分析結果 

 

パネル サンプリング位置 アスベスト濃度（本／L）

奥 2341

手前 2000

奥 656

手前 2406

奥 561

手前 601

1枚目

2枚目

3枚目



2枚目のボード   「手前」のサンプラー 

10μm 



最小目盛：0.01mmのマイクロメーターの像 

最小目盛：0.01mm（10ミクロン） 



2枚目のボード(2) 



2枚目のボード(3) 



2枚目のボード(4) 



3枚目のボード(1) 



3枚目のボード(2) 


